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Instrukcie k montazi podlahovej krytiny VINYLfix

Vseobecné pokyny

Objednavajte podlahu jedného projektu naraz, aby bola dodrZzana kompatibilita projektu. Pred instalaciou
skontrolujte podlahu, nepouzivajte poskodené lamely. Zabezpecte teplotu pri pokladke podlahy medzi 18-25°C.
Podlahové vykurovanie musi byt’ vypnuté 24 hod. pred i po pokladke. Skladuijte podlahu na rovnom povrchu naplocho,
nikdy vertikalne.
Podlaha musi byt aklimatizovana v priestore pokladky min. 24 hod. pred planovanou instalaciou pri teplote 18-25°C.

Priprava podkladu

Podklady musia byt’ rovné, trvale suché, bez trhlin a separacnych prostriedkov, pevné v tahu a tlaku podla STN
744505 a inych prislusnych platnych noriem.Kontrola kvality povrchu podkladu sa robi pristrojmi a naradim bezne
pouzivanymi pri montazi podlahovych krytin.

Vihkost' poteru

Zbytkova vihkost’ poteru nesmie pred instalaciou lepenej podlahy prekrocit’ nasledovné hodnoty:
Pri cementovom poteri ....c.uevviiiiiiiinninirin e 1,8 %
Pri anhydridovom poteri .........cccoveiiiiiveiiieenn 0,3 %

Podlahové kurenie

Ak je v zakladnej podlahe montovany akykol'vek typ podlahového vykurovania, tak treba dodrzat’ nasledovné.
Majte na paméti, Ze teplota podlahy nemoZe prevysit’ teplotu 27°C. Po pouzivani kirenia sa mdzu v podlahe objavit’
medzery. Malé medzierky (do 0,2mm) bez oddelenia dosiek nie st povaZované za zavadu.

Vihkost’ vzduchu v miestnosti v rozmedzi 50-60 % je povazovana za idedlne podmienky.

Nabehovy diagram pri podlahovom vykurovani

Treba prekdrit’ poter este pred poloZenim podlahovej krytiny.

Prvy den vykurovania nastavte teplotu vody na 20° C. Teplota vody musi byt nasledne zvySovana o maximalne
5°C kazdych 24 hodin. Takto méZete teplotu zvySovat’ aZz po maximalnu povolenu teplotu daného vykurovacieho
systému.

Tato maximalna teplota musi byt udrZzovana po dobu niekolko dni.

DoleZité je vediet, aka je hribka vyrovnavacieho poteru, aby bolo mozné vypocitat’ presny pocet dni. Pokial' ma
vyrovnavaci poter hribku 6 cm, znamena to, Ze musite udrzovat’ maximalnu teplotu po dobu Sest’ dni. Pocet dni je
teda rovnaky ako pocet centimetrov hribky vasej podlahy.

Znizovanie teploty vody musi byt’ prevedené v obratenom poradi.

Celkovy postup zaberie priblizne 14 dni. Behom tohto postupu zaistite vo vSetkych miestnostiach dobré vetranie,
aby akakol'vek uvolnena vlhkost' mohla byt’ vyvetrana von z miestnosti.

Pri pokladani parkiet je podlahové vykurovanie vypnuté 1!l

Naradie a vybavenie
Montaznik musi byt’ vybaveny zakladnou sadou naradia potrebnt k montazi k lepenéj vinylovej podlahy.
Konkrétny vyber nastrojov zalezi na rozsahu poZadovanej pripravy podkladu. Panely sa ukladaju striedavo.

Lepidla

Vyber lepidla je podmieneny druhom pokladu a prevadzkovymi podmienkami podlahy. Doporucujeme disperzné
lepidla s vysokou zaciatoCnou lepivost'ou. Podrobné Gdaje o druhu lepidla, pouZiti, dobe odvetravania a otvorenej
dobe, typu ozubenej stierky, podmienkach skladovania a bezpecnostnych predpisoch st uvedené v technickych listoch
a na etiketach obalov lepidiel.

Vsetky lepidla je nutné temperovat’ minimalne po dobu 24 hodin pri teplote vyssej nez 18°C.

Lepidlo sa aplikuje pomocou ozubenej stierky zodpovedajlicej rozmeru a typu, ktory udava vyrobca lepidiel. Pri
aplikacii lepidla na podklad sa lepidlo necha pred montaZou podlahoviny zavadnut'. Doba zavadnutia je urcena
vyrobcom lepidla, slizi k odvedeniu nadmernej vihkosti z vrstvy lepidla a tym k zaisteniu optimalnej adhézie
(prinavosti rozdielnych materialov). Prebytok lepidla musi byt’ priebezne odstrafiovany. Nezaschnuté lepidla na vodnej
bazi sa I'ahko odstrania Cistou vihkou handrickou. Zaschnuté, vodou rieditel'né lepidld, sa odstrafiuji malym
mnozstvom riedidla, doporu¢eného vyrobcom lepidla.
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Priprava podlahy

Pred zaciatkom prace skontrolujte podlahu, lepidlo Ci boli dodané v poriadku, neporusené. Doporucujeme
skladovat’ podlahy v ich originalnom baleni, pri izbovej teplote minimalne 24 hodin pred zacatim montaZze, najlepsie
v miestnosti pokladky. Po¢as montaze udrZujte teplotu a vihkost' na Urovni beZnej teploty uZivanej v miestnosti.
Idedlna teplota pre miestnost/, kde bude vykonavana montaz je 18-25°C a relativna vihkost’ vzduchu medzi 50-60%.

Pri pokladani na podklad s podlahovym kudrenim musi byt toto kirenie vypnuté 24 hodin pred a 24 hodin po
montazi. Po zapnuti podlahového kidrenia musi byt’ teplota systému zvySovana postupne. PouZivajte vyhradne lepidla
uréené pre podlahové kurenie.

Po poloZeni dielov musi byt material zavalcovany pomocou valca. Valcovanie zarucuje dobry kontakt dielov s
podkladom, vytlacenie zbytku vzduchu, vyhladi stopy lepidla. Po 1-4 hodinach je nutné tito Cinnost’ zopakovat.

Doporucujeme pre zvySenie izolacie ako zvukovej tak aj tepelnej pouZivat' Vinylfix s korkom.

Montaz podlahy

1. zmerajte miestnost’ v obidvoch smeroch

2. kriedou vyznacte stredovu Ciaru, kolmo na stenu so vstupnymi dverami a jej stred

3. diely polozte vol'ne pozdiz stredovej Ciary a prekontrolujte, ¢i na krajoch miestnosti

nevychadzaju prili§ malé kusy

Ak je to tak, posunte stredovu ciaru v jednom alebo druhom smere tak, aby koncové diely museli byt’ len mierne
upravené.

Pokladku doporucujeme zacinat' v strede miestnosti. PoloZime vol'né diely s cielom vyskasat’ konecny dojem, aby
sme dosiahli uspokojivého vzhladu podlahy zo vSetkych zornych uhlov. Vzory mézu tvorit’ malé odlisnosti v odtierioch.
Diely pomieSajte ako karty, aby sa r6zne odtiene vyskytovali nahodne, aby bol dosiahnuty prirodzeny vzhlad.
Dokladne zatlacite k okrajom, aby sa vytlacil vzduch.

PoloZte dalsi diel na zraz za pripadného striedania farby a postupuijte okolo osovej Ciary pokladanim dvoch radov
dielov, kazdy po jednej strane Ciary. Potom postupne od osovej Ciary skompletizujte cell sekciu, pritom dbajte na to,
aby boli diely dékladne prilepené. PriebeZne odstrariujte prebytocné lepidlo vihkou handrou. Ak je sekcia poloZzena
(s vynimkou okrajovych Casti), musi byt’ zavalcovana v obidvoch smeroch. Postup opakuijte po sekciach, aZ je hlavné
pole poloZené.

Ak je vol'ne poloZena stenova rada, otoCte vietky diely dovnutra tak, aby nebolo narusené ich idealne rozlozZenie.
Naneste lepidlo aZ do krajov. Priebezne odstranujte prebytocné lepidlo. Dokladne rozvalcujte oboma smermi za
pouZitia valca. V nepristupnych miestach pouzite rucny valec. Po 1-4 hodinach cell plochu este raz zavalcuijte.

Osetrenie a Udrzba podlahovin VINYLfix

UdrZba po pokladke - zmetakom alebo vysavacom odstrarite Spinu a prach. Potom podlahu umyte vodou s
vhodnym neutralnim Cistiacim prostriedkom.

Umiestnite Cistiace zény (rohoZe) pri vonkajsich vchodoch, aby ste zamedzili zanesenia piesku, kamienkov a pod.

Pravidelné Cistenie a UdrZzba ma u vSetkych podlahovin velky vyznam z hl'adiska vzhl'adu, hygieny aj Zivotnosti.

Podlahové krytiny Vinylfix majd ochranni vrstvu PU laku, ktory chrani podlahoviny pred vniknutim necistét. Medzi
délezité rozhodnutia patri aj zvolenie vhodnej podlahoviny. Druh, kvalita, dezén, farba hra vyznamnu Glohu. Obvykle
stacia zakladné cistiace prostriedky, ktoré sa pridavaju do vody v davkach urcenych vyrobcom.

Bezné Cistenie - stieranie za vihka, stieranie za mokra. Podlahoviny Vinylfix s PU ochrannou vrstvou nie je nutné
dalej oSetrovat'.

NepouZivat’ prostriedky s abrazivnymi tcinkami (kremenné piesky, mleté vapence, tenzidy,...).

Minimalizovat’ Castice necistot /Spina, ktord mdéZe podlahu poskriabat'.

Nohy nabytku opatrite vhodnymi chrani¢mi, ( napr. Plstené podlozky), kolieskové kresla, stolicky by mali mat’
Siroké makkeé kolieska alebo poloZena ochranna podlozka.

Odolnost’ proti chemikaliam

Podlahovina vykazuje vysokd odolnost’ voci slabym a riedenym kyselinam, alkaliam, mydlam. Podlahovina moze
byt’ zat'aZovana az po dokladnom odpareni zvyskov chemikalii.

Horiace a tlejlce predmety zanechavajl na povrchu neodstranitel'né skvrny.




